


 

1. Роль дисциплины «Методология выбора материалов в машиностроении» в формировании компетенций выпускника: 
 

Элемент 
образовательной 

программы 
(дисциплина, 

практика, ГИА) 

Семестр 

Код 
компетенци

и 
 

Наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Составляющие результатов освоения (дескрипторы 
компетенций) 

Код 
индикатора 

Наименование 
индикатора 
достижения 

Код Наименование  

Специальные 
главы 
материаловедения 

1 ПК(У)-7 

Способен организовать 
проведение анализа и 
анализировать 
структуру новых 
материалов, 
адаптировать методики 
исследования свойств 
материалов к 
потребностям 
производства и 
разрабатывать 
специальные методики 

И.ПК(У)-7.1 

Использует знания 
принципов 
прогнозирования 
свойств  

ПК(У)- 7.1З1 
Знает  методы, позволяющие выявлять 
и анализировать структуру материала, 
поверхность разрушения материала. 

ПК(У)- 7.1У1 
Умеет применять методы анализа 
материала для решения 
профессиональных задач. 

ПК(У)- 7.1В1 

Проводит системный анализ материала 
(в том числе легированных сталей) и 
обработок для деталей, работающих в 
разных условиях эксплуатации. 

2. Показатели и методы оценивания 

Планируемые результаты обучения по дисциплине Код индикатора 
достижения 

контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование раздела дисциплины Методы 
оценивания  
(оценочные 

мероприятия) 

Код Наименование 

РД 1 Применять современные информационно-
коммуникационные технологии, глобальные 
информационные ресурсы в области материаловедения и 
технологии материалов. 

ПК(У)-7 

Раздел 1. Общие вопросы легирования сталей 
Раздел 2. Конструкционные стали Тест 

Задание по теме 
Семинар 

РД 2 Способность определять, классифицировать стали по 
влиянию легирующих элементов на свойства материала. ПК(У)-7 

Раздел 2. Конструкционные стали 
Раздел 3. Инструментальные стали 

Тест 
Задание по теме 

Семинар 
РД 3 Применение принципов легирования для повышения 

физических, химических, технологических, 
эксплуатационных и других свойств методом легирования 
сталей.  ПК(У)-7 

Раздел 3. Инструментальные стали 
Раздел 4. Стали и сплавы с особыми химическими 

свойствами. 
Раздел 5. Теплостойкие и жаропрочные стали и сплавы 

Раздел 6. Стали и сплавы с особыми физическими 
свойствами 

Тест 
Задание по теме 

Семинар 



 

3. Шкала оценивания 
Порядок организации оценивания результатов обучения в университете регламентируется отдельным локальным нормативным актом – 
«Система оценивания результатов обучения в Томском политехническом университете (Система оценивания)» (в действующей редакции). 
Используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов обучения. Итоговая оценка (традиционная и литерная) по видам 
учебной деятельности определяется суммой баллов по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации (итоговая рейтинговая 
оценка -  максимум 100 баллов).   
 
Распределение основных и дополнительных баллов за оценочные мероприятия текущего контроля и промежуточной аттестации 
устанавливается календарным рейтинг-планом дисциплины. 
 

Рекомендуемая шкала для отдельных оценочных мероприятий входного и текущего контроля 
 

% выполнения 
задания 

Соответствие 
традиционной оценке Определение оценки 

90%÷100% «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 
необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 
результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 

55% - 69% «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 
результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% «Неудовл.»  Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 
 

Шкала для оценочных мероприятий экзамена  
 

% выполнения 
заданий 
экзамена 

Экзамен, 
балл 

Соответствие 
традиционной 

оценке 
Определение оценки 

90%÷100% 18 ÷ 20 «Отлично» Отличное понимание предмета, всесторонние знания, отличные умения и владение опытом практической деятельности, 
необходимые результаты обучения сформированы, их качество оценено количеством баллов, близким к максимальному 

70% - 89% 14 ÷ 17 «Хорошо» Достаточно полное понимание предмета, хорошие знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 
результаты обучения сформированы, качество ни одного из них не оценено минимальным количеством баллов 

55% - 69% 11 ÷ 13 «Удовл.» Приемлемое понимание предмета, удовлетворительные знания, умения и опыт практической деятельности, необходимые 
результаты обучения сформированы, качество некоторых из них оценено минимальным количеством баллов 

0% - 54% 0 ÷ 10 «Неудовл.» Результаты обучения не соответствуют минимально достаточным требованиям 
 



 

4. Перечень типовых заданий  
 Оценочные 

мероприятия 
Примеры типовых контрольных заданий 

1.  Тестирование Вопросы: 
1. Низколегированные стали сколько содержат легирующих элементов? 
2. Какой легирующий элемент обязательно должен быть в быстрорежущих сталях. 
3. Какие материалы работают при высоких температурах в течение заданного периода времени в условиях сложнонапряженного 

состояния и обладающие достаточным сопротивлением к коррозии в газовых средах? 
3. Задание по теме 1. Стали и сплавы с особыми химическими свойствами  

Данное задание состоит из двух этапов. Первый этап: 
1. Познакомьтесь с учебными материалами по теме. Выберите из известных материалов 1-3 сплава (материала), соответствующих 
данному заданию. Найдите информацию по теме, описав максимально выбранный материал: историческую справку (если найдете), 
интересные факты, производство, свойства, применение и т.д. Оформите в соответствии с требованиями реферат.  
Второй этап 
Проведите самооценивание согласно критериям оценивания (на последнем листе работы). Лист с самооценкой разместите на 
последней странице вашей работы. 

2. Индивидуальный реферат "Описание стали (сплава) с особыми физическими свойствами материалов" 
Выбрать любой сплав, отвечающий заданной теме, написать реферат, описав максимально этот материал (историю создания, состав, 
применение, интересные факты и т.д. все можете сказать по данному материалу). Работу необходимо оформить в соответствии с 
требованиями - Оценить свою работу и работы двух своих одногруппников по приведенным критериям. 

1.  Семинар Проводится обсуждение представленных докладов 
Вопросы: 
1. Что за материал?  
2. Классификация материалов 
3. Область применения данных материалов 
4. История создания/открытия материала 
5. Интересные факты о материале 
6. Описание производства 
… 

5. Методические указания по процедуре оценивания 

 Оценочные 
мероприятия 

Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

1.  Тестирование Тестирование проводится для закрепления пройденной темы в электронном курсе. Каждый тест содержит 10 вопросов, за правильный 
ответ – 0,1 балл, итого за тест - 1 балл. 

2.  Задание по теме Задание выполняется в электронном курсе по определенной тематике или на практическом занятии. Оценивается два критерия: Суть 
работы, правильность и полнота выполнения – до 5 баллов; оформление в соответствии с требованиями – до 3 баллов. Часто данный 
вид работ сопровождается саморецензией или рецензией одногруппников по определенным критериям – до 0,5 баллов за одну 



 

 Оценочные 
мероприятия 

Процедура проведения оценочного мероприятия и необходимые методические указания 

рецензию. 
Часто задание должно быть оформлено в реферативной форме с презентацией. Оценивается отдельно. 

3.  Семинар Проходит обсуждение докладов: активность, вопросы, обсуждения, замечания – до 5 баллов 
4.  Презентация Оценивается: информативность, наглядность, представление результата задания, структурированность, оригинальность, креативность 

и оформление (формат, нумерация слайдов, шрифты, рисунки – до 3 баллов. 
5.  Реферат Оценивается оформление в соответствии с требованиями – до 2 баллов. 
6.  Зачет Зачет проходит в виде итогового тестирования по всем пройденным темам. Нужно ответить правильно более 75%. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  
2020/2021учебный год 

 
ОЦЕНКИ Дисциплина  

«Специальные главы материаловедения» 
 

Лекции 8 час. 

«Отлично» A 90 - 100 баллов Практ. занятия 40 час. 
 Лаб. занятия - час. 

«Хорошо» В 80 –   89 баллов по направлению 22.04.01 Материаловедение и 
технологии материалов 

Всего ауд. работа 48 час. 
C 70  – 79 баллов СРС 60 час. 

«Удовл.» 
D 65  – 69 баллов 

 ИТОГО 
108 

 
  час. 

 
E 55  – 64 баллов 3 з.е. 

Зачтено P 55 - 100 баллов    
Неудовлетвори

тельно / 
незачтено 

F 0 - 54 баллов 

 
Результаты обучения по дисциплине (сформулировать для конкретной дисциплины): 

РД-1 Применять современные информационно-коммуникационные технологии, глобальные информационные 
ресурсы в области материаловедения и технологии материалов. 

РД-2 Способность определять, классифицировать стали по влиянию легирующих элементов на свойства материала. 
РД-3 Применение принципов легирования для повышения физических, химических, технологических, 

эксплуатационных и других свойств методом легирования сталей.  
  

Оценочные мероприятия (оставить необходимое): 
Для дисциплин с формой контроля - экзамен 

Оценочные мероприятия Кол-во Баллы 
Текущий контроль: 80 

П Посещение 12 12 
ТК1 Семинар 8 24 
ТК2 Задание по теме 4 14 
ТК3 Опрос 2 9 
ЭК Электронный образовательный ресурс (ДОТ) 9 21 

Промежуточная аттестация: 20 
ПА1 Экзамен 1 20 

 ИТОГО 100 
 

Электронный образовательный ресурс (при наличии):  Дополнительные баллы 
Учебная деятельность /  

оценочные мероприятия 
Кол-

во 
Баллы  Учебная деятельность /  

оценочные мероприятия 
Кол-

во 
Баллы 

ЭР1 Тест  6 6  ДП1 Реферат 1 2 
ЭР2 ИДЗ 3 15  ДП2 Презентация 1 3 
     ДП3 Составление вопросов по теме 1 5 

 ИТОГО  21   ИТОГО  10 
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Н

ед
ел

я Дата 
начала 
недели 

Ре
зу

ль
та

т 
об

уч
ен

ия
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 
Учебная деятельность  

Кол-во 
часов 

Оценочное 
мероприятие 

Кол-во 
баллов 

Информационное 
обеспечение 

Ауд. Сам. 
Учебная 
литерату

ра 

Интернет
-ресурсы 

Видео-
ресурс

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 01.09  
        
        
        

2 07.09 РД1 

Лекция 1. Введение в дисциплину. Достоинства и 
недостатки углеродистых сталей 2  П 1    

Практическое занятие (семинар) 1. Классификация 
сталей. Маркировка сталей и сплавов. Примеси и их 
классификация 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 1. Введение в дисциплину. Достоинства и 
недостатки углеродистых сталей  1   

ОСН1 
ОСН2 

 
  

Тест 1. Входной контроль   ТК1 1  ЭК  

Практическое занятие (семинар) 1. Классификация 
сталей. Маркировка сталей и сплавов. Примеси и их 
классификация 

 2 ТК1 2 

ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
ДОП2 

  

ИДЗ 1. Расшифровать таблицу, предложенных марок 
стали  5 ЭР2 5 ОСН1 ЭК  

3 14.09 РД1 

Лекция 2. Влияние легирующих элементов на 
критические точки сталей 2  П 1    

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 2. Влияние легирующих элементов на 
критические точки сталей  1   

ОСН1 
ОСН2 

 
  

ИДЗ 2.  Описать состав, характеристики, обработку 
выданной легированной стали. Объяснить для чего 
добавлен каждый легирующий элемент. Описать 
область применения данной стали, примеры. Разобрать 
в каком виде находятся легирующие элементы в этой 
стали. 

 2 ЭР2 5 
ОСН1 
ОСН2 

 
ЭК  

4 21.09 РД1 

Лекция 3. Классификация легирующих элементов. 
Влияние легирующих элементов на критические точки 
сталей 

2  П 1    

Практическое занятие (семинар) 2. Стандартизация. 
Экономическая эффективность использования 
легированных сталей. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 3. Классификация легирующих элементов. 
Влияние легирующих элементов на критические точки 
сталей 

 1   
ОСН1 
ОСН2   

Практическое занятие (семинар) 2. Стандартизация. 
Экономическая эффективность использования 
легированных сталей. 

 2 ТК1 2 
ОСН1 

  

Тест 2  1 ЭР1 1 

ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
ДОП2 

ЭК  

5 28.09 РД1 
РД2 

Лекция 4. Низколегированные стали. Особенности 
легирования. Марки. Термическая обработка. 2  П 1    

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 4. Низколегированные стали. Особенности 
легирования. Марки. Термическая обработка.  1   ОСН1   

Тест 3  1 ЭР1 1 

ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
ДОП2 

ЭК  
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Н
ед

ел
я Дата 

начала 
недели 

Ре
зу

ль
та

т 
об

уч
ен

ия
 п

о 
ди

сц
ип

ли
не

 

Учебная деятельность  

Кол-во 
часов 

Оценочное 
мероприятие 

Кол-во 
баллов 

Информационное 
обеспечение 

Ауд. Сам. 
Учебная 
литерату

ра 

Интернет
-ресурсы 

Видео-
ресурс

ы 

6 05.10 
РД1 
РД2 
РД3 

Лекция 5. Инструментальные стали. Условия работы 
инструмента. Основные требования к свойствам и 
структуре сталей 

2  П 1    

Практическое занятие (семинар) 3. Высокопрочные 
стали. Арматурные стали. Машиностроительные 
стали. Износостойкие стали 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 5. Инструментальные стали. Условия работы 
инструмента. Основные требования к свойствам и 
структуре сталей 

 1   ОСН1 
ДОП1   

Практическое занятие (семинар) 3. Высокопрочные 
стали. Арматурные стали. Машиностроительные 
стали. Износостойкие стали 

 3 ТК1 5 ОСН1 
   

7 12.10 
РД1 
РД2 
РД3 

Лекция 6. Стали для режущего инструмента. 
Быстрорежущие стали. 2  П 1    

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 6. Стали для режущего инструмента. 
Быстрорежущие стали.  1   ОСН1   

8 
 19.10 

РД1 
РД2 
РД3 

Лекция 7. Виды коррозии. Основные определения и 
понятия. Межкристаллитная коррозия (МКК), 
способы устроения МКК. 

1  П 1    

Практическое занятие 4. Стали повышенной 
пластичности (ПНП-стали). Графитизированная 
сталь. Стали для криогенной техники. Стали для 
криогенной техники 

1       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 7. Виды коррозии. Основные определения и 
понятия. Межкристаллитная коррозия (МКК), 
способы устроения МКК. 

 1   ОСН2   

Практическое занятие 4. Задание по теме.  
Стали повышенной пластичности (ПНП-стали). 
Графитизированная сталь. Стали для криогенной 
техники. Стали для криогенной техники 

 3 ТК2 3 ОСН2   

Тест 4  1 ЭР1 1 

ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
ДОП2 

ЭК  

9 26.10 
РД1 
РД2 
РД3 

Конференц-неделя 1        

Опрос 1 2 4 ТК3 5    

   Всего по контрольной точке (аттестации) 1 22 31  38    

10 02.11 РД3 

Лекция 8. Легирование коррозионностойких сталей. 
Закон Таммана. Его сущность. 2  П 1    

Практическое занятие 5. Стали для измерительного 
инструмента 2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 8. Легирование коррозионностойких сталей. 
Закон Таммана. Его сущность.  1   ОСН2 

ДОП2   

Практическое занятие 5. Задание по теме. 
Подобрать инструментальную сталь для конкретного 
измерительного инструмента  

 2 ТК2 3 ОСН1 
ОСН2   

11 09.11 РД3 

Практическое занятие 6. Стали для холодной 
деформации. Роль легирования. Марки сталей. 
Особенности термической обработки. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Практическое занятие (семинар) 6. Стали для холодной 
деформации. Роль легирования. Марки сталей. 
Особенности термической обработки. 

 2 ТК1 3 ОСН2   

12 16.11 РД3 Лекция 9. Жаропрочность, жаростойкость, 
красностойкость. Основные понятия и определения. 2  П 1    
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Н
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Ре
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сц
ип
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не

 

Учебная деятельность  

Кол-во 
часов 

Оценочное 
мероприятие 

Кол-во 
баллов 

Информационное 
обеспечение 

Ауд. Сам. 
Учебная 
литерату

ра 

Интернет
-ресурсы 

Видео-
ресурс

ы 

Классификация сталей по жаростойкости, по 
структуре, по назначению. 
Практическое занятие (семинар) 7. Стали для горячей 
штамповки. Влияние легирования на структуру, 
теплостойкость и механические свойства сталей. 
Термическая обработка. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 9. Жаропрочность, жаростойкость, 
красностойкость. Основные понятия и определения. 
Классификация сталей по жаростойкости, по 
структуре, по назначению. 

 1   ОСН1 
ОСН2   

Практическое занятие (семинар) 7. Стали для горячей 
штамповки. Влияние легирования на структуру, 
теплостойкость и механические свойства сталей. 
Термическая обработка. 

 2 ТК1 3 ОСН1 
ОСН2   

Тест 5  1 ЭР1 1 

ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
ДОП2 

  

13 23.11 РД3 

Практическое занятие (семинар) 8. Хромистые 
нержавеющие стали (ферритного, мартенситного 
классов). Термическая обработка. Недостатки 
хромистых сталей (виды хрупкости), способы их 
устранения. Область применения 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Практическое занятие (семинар) 8. Хромистые 
нержавеющие стали (ферритного, мартенситного 
классов). Термическая обработка. Недостатки 
хромистых сталей (виды хрупкости), способы их 
устранения. Область применения 

 2 ТК1 3 ОСН1 
ОСН2   

14 30.11 РД3 

Лекция 10. Ползучесть, длительная прочность, предел 
выносливости. Влияние среды и условий эксплуатации 
на жаропрочность. Легирование жаропрочных сталей 
и сплавов.. 

2  П 1    

Практическое занятие 9. Аустенитные нержавеющие 
хромоникелевые и хромомарганцевые стали. Цели 
легирования. Влияние содержания углерода и 
легирующих элементов на коррозионную стойкость. 
Основные преимущества и недостатки аустенитных 
сталей. Фазовые превращения. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 10. Ползучесть, длительная прочность, предел 
выносливости. Влияние среды и условий эксплуатации 
на жаропрочность. Легирование жаропрочных сталей 
и сплавов.. 

 1   ОСН1 
ОСН2   

Практическое занятие 9. Задание по теме. 
Аустенитные нержавеющие хромоникелевые и 
хромомарганцевые стали. Цели легирования. Влияние 
содержания углерода и легирующих элементов на 
коррозионную стойкость. Основные преимущества и 
недостатки аустенитных сталей. Фазовые 
превращения. 

 3 ТК2 3 ОСН1 
ОСН2   

15 07.12 РД3 

Практическое занятие 10. Теплостойкие стали. Условия 
эксплуатации. Углеродистые и низколегированные 
стали. Основные марки. Термическая обработка. 
Особенности применения. Хромистые мартенситные и 
мартенситно-ферритные стали. Способы упрочнения 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Практическое занятие 10.  
Задание по теме. 
Теплостойкие стали. Условия эксплуатации. 

 3 ТК2 5 
ОСН1 
ОСН2 
ДОП1 
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Н
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Учебная деятельность  

Кол-во 
часов 

Оценочное 
мероприятие 

Кол-во 
баллов 

Информационное 
обеспечение 

Ауд. Сам. 
Учебная 
литерату

ра 

Интернет
-ресурсы 

Видео-
ресурс

ы 

Углеродистые и низколегированные стали. Основные 
марки. Термическая обработка. Особенности 
применения. Хромистые мартенситные и 
мартенситно-ферритные стали. Способы упрочнения 

ДОП2 

16 14.12 РД3 

Лекция 11. Классификация сталей по магнитным 
свойствам. Магнитотвердые стали и сплавы. 
Магнитомягкие сплавы. Сплавы с высокой начальной 
магнитнтой проницаемостью. Пермаллои. 

2  П 1    

Практическое занятие (семинар) 11. Жаростойкие 
стали и сплавы. Основы легирования. Свойства 
защитных окисных пленок. Способы повышения 
жаростойкости. Ферритные, хромистые и 
хромоалюминиевые стали, мартенситные и 
аустенитные стали и сплавы. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Лекция 11. Классификация сталей по магнитным 
свойствам. Магнитотвердые стали и сплавы. 
Магнитомягкие сплавы. Сплавы с высокой начальной 
магнитнтой проницаемостью. Пермаллои. 

 1   ОСН2 
   

Практическое занятие (семинар) 11. Жаростойкие 
стали и сплавы. Основы легирования. Свойства 
защитных окисных пленок. Способы повышения 
жаростойкости. Ферритные, хромистые и 
хромоалюминиевые стали, мартенситные и 
аустенитные стали и сплавы. 

 3 ТК1 3 
ОСН1 
ОСН2 

 
  

17 21.12 РД3 

Практическое занятие 12. Сплавы с заданным 
коэффициентом линейного расширения. Сплавы с 
постоянным модулем упругости. Стали и сплавы с 
высоким омическим сопротивлением. Проводниковые 
материалы. Влияние легирующих элементов на 
электросопротивление железа, никеля, меди. Типовые 
сплавы. Свойства. Структура. Применение. 

2       

Выполнение мероприятий в рамках 
самостоятельной работы студента:        

Практическое занятие (семинар) 12. Сплавы с заданным 
коэффициентом линейного расширения. Сплавы с 
постоянным модулем упругости. Стали и сплавы с 
высоким омическим сопротивлением. Проводниковые 
материалы. Влияние легирующих элементов на 
электросопротивление железа, никеля, меди. Типовые 
сплавы. Свойства. Структура. Применение. 

 3 ТК1 3 ОСН1 
ОСН2   

ИДЗ 3. Составить реферат и презентацию по 
выбранному материалу, записать скринкаст.   ЭР2 5    

18 28.12 РД3 

Конференц-неделя 2        
Лекция 12. Сплавы с постоянной магнитной 
проницаемостью. Сплавы с высокой индукцией 
насыщения. Fe-Co сплавы. Немагнитные стали. 
Применение. 

1 1 П 1    

Опрос 2 
Тест 6 2 3  4 

1    

   Всего по контрольной точке (аттестации) 2 26 29/ 
60  80 /   

100    

   Экзамен (при наличии)   ПА1 20 / 0    
   Общий объем работы по дисциплине 64 152  100    

 
Информационное обеспечение: 

№ 
(код) Основная учебная литература (ОСН) 

ОСН 1 
Никулин, С. А. Материаловедение: специальные стали и сплавы: учебное пособие / С. А. Никулин, В. Ю. Турилина. - 
Москва: МИСИС, 2013. - 123 с. - ISBN 978-5-87623-679-1. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/117183 . - Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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ОСН 2 

Солнцев, Ю. П. Специальные материалы в машиностроении: учебник / Ю. П. Солнцев, Е. И. Пряхин, В. Ю. Пиирайнен. - 
2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 664 с. - ISBN 978-5-8114-3921-8. - Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/118630 . - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

  

№ 
(код) Дополнительная учебная литература (ДОП) 

ДОП 1 

Турилина, В. Ю. Материаловедение. Механические свойства металлов. Термическая обработка металлов. Специальные 
стали и сплавы: учебное пособие / В. Ю. Турилина ; под редакцией С. А. Никулина. - Москва: МИСИС, 2013. - 154 с. - 
ISBN 978-5-87623-680-7. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - 
URL: https://e.lanbook.com/book/47489 - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

ДОП 2 
Худокормова, Р. Н. Материаловедение. Практикум: учебное пособие / Р. Н. Худокормова, Ф. И. Пантелеенко, Д. А. 
Худокормов. - Минск: Новое знание, 2014. - 311 с. - ISBN 978-985-475-695-0. - Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/64756 . - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
№ 
(код) Название электронного ресурса (ЭР) Адрес ресурса 

ЭК Электронный курс «Специальные главы материаловедения» https://stud.lms.tpu.ru/course/view.php?id=3319  
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